MEDZIAGOS SAVYBES

- Didelis Sviesos pralaidumas — iki 80%

- Beveik 200 karty stipresnis nei jprastas stiklas. Ypatingai atsparus smagiams.

- Darbiné temperatara -40°C - 120°C

- Saltas medziagos lenkimo spindulys yra 150 x storis (mm), 6 mm Medziaga p = 900 mm;

10mm, p=1500mm

- Atitinka Europos prie$gaisrinés saugos standarta B1 (iki 20 mm storio). Pati polikarbonato medziaga yra nedegi ir neisskiria kenksmingy
medziagy j aplinka.

MONTAVIMAS, LAIKYMAS IR APDIRBIMAS

- Plokstes gerai uzdenkite nepermatoma medziaga, apsaugant nuo veéjo, lietaus ir saulés. Laikant plokstes viena ant kitos pries tiesioginius
saulés spindulius, pasireiskia silumos kaupimo efektas. Dél Sio reiskinio temperatira ploksciy kanaly viduje gali Zenkliai padidéti ir virsyti
dengiamosios plévelés minkstejimo temperattrg, todél plokstés gali sulipti ar net j jy pavirsiy prasiskverbti dengiamoji plévelé. Pastarasis
reiskinys gali pasitaikyti ir tada, kai sumontavus plokstes laikancioje konstrukcijoje, pernelyg ilgai nepasalinama dengiamoji plévelé.

- Plokstes geriausia laikyti nuo iSoriniy atmosferos veiksniy apsaugotoje patalpoje.

- Tinkamai nustatykite medziagos kryptj. |sitikinkite, kad UV apsauginis sluoksnis nukreiptas j iSore. Paprastai UV spinduliams atspari pusé
yra Zymima uzrasais (Makrolon, Longlife, UV protection ir kt.).

- Minimalus stogo nuolydis 5°. Tai reiskia, kad nuolydis 90 mm metrui.

- Ziaréti apkrovos lentele. Kuo plonesné medziaga, tuo tankiau gegnés ir grebéstai turi bati sumontuoti.

- Medziaga gali bati apdorojama diskiniu pjaklu, siaurapjakliu ar astriu peiliuku. Po pjovimo batina isvalyti j kanalélius patekusias dulkes
suspausto oro kompresoriumi ar dulkiy siurbliu.

- Pjaunant plokste batina atremti kiek jmanoma arciau aSmeny ir tinkamai pritvirtinti, iSvengiant virpesiy.

- Skyles kanalinio polikarbonato plokstése galima grezti jprastiniais spiraliniais graztais metalui arba gradinto metalo graztais.

- Greziant plokstés turi bati prigludusios prie pagrindo.

- Negalima grezti skyliy ar¢iau negu 40 mm nuo laksto krasto.

- Polikarbonato plokstés virsus turi bati uzsandarintas kaip jmanoma sandariau, paprastai naudojama folijos juostelé. Apatiné plokstés
dalis, taip pat uzsandarinama garams pralaidzia juostele ir U formos profiliu. Tarpusavyje plokstés yra sujungiamos H formos profiliais,
isilgai einancios plokstés pjautos briaunos sandarinti nereikia. Esant drégnam orui galima kondensacija laksto galuose.

- Montavimui naudojami varztai su tarpinémis. Prie$ jsukant varztg | medziaga, reikia grazteliu iSgrezti 2-3 mm uz varzto skersmenj
didesnes skyles, tik tuomet jsukti varzta. Kadangi i medziaga esant temperataros kaitoms linkusi pléstis ir trauktis. Tarpas tarp varzty 500
mm.

- Batina neperverzti varzty. Perverzus varztus gali susidaryti "baseinai” ir ateityje gali kauptis nesvarumai.

5590 mm/m

110°-130°

PRIEZIURA

- Rekomenduojama periodiskai valyti plokstes.

- Plauti drungnu vandeniu kempine, naudojant $velnius buitinius valiklius.

- Ploksciy nesveisti Sepeciais ar astriais daiktais. Nenaudoti Svei¢iamujy ir stipriy Sarminiy priemoniy.

- Nuo UV apsaugotus ploksciy pavirsius saugoti nuo butilo ar izopropilo alkoholiniy tirpikliy.

- Batina atsiminti, kad polikarbonatui valyti tinkantys valikliai ir tirpikliai gali kenkti UV sluoksniui.

- Draudziama vaikscioti plokstémis. Batinais atvejais (pvz., montuojant) batina patiesti lentas, kurios remtysi bent j kelis plokstés rumbus.

Siltnamiai Terasos ir verandos Stoginés Fasadams
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