— Plokstés turi bti laikomos sukrautos horizontaliai ant mediniy padékly. Jei plokstes norite laikyti lauke,
tuomet jas butina apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, véjo ir vandens.

— Laikant ant padéklo, medziagos aukstis negali blti didesnis nei 1,2 m. Neteisingai sudétos plokstés
formuoja “padidinamajj stiklg” ir saulés poveikis gali sugadinti medzZiaga.

— Pries tvirtinant lapg varztais, dél plétimosi galimybés turi bati iSgrezta didesne skylé.

— Grezimo metu medziaga turi bati pritvirtinta taip, kad nebdty jokios vibracijos. Skylés greZziamos maZzu
pagreiciu. Skylés turi bati 50 mm nuo krasto. Plokstés yra linke pléstis: 2 metry skersmens lapas — 10 mm, 3
m skersmens lapas — 12 mm.

— Tvirtinimui naudojami varztai su silikonine tarpine.

— Lakstus galima pjauti diskiniu pjdklu ir rankiniu pjdklu smulkiais dantimis. Pjaunant medziaga turi bati
gerai pritvirtinta. Lakstg reikia pjauti létai ir kuo arciau atramos.

— Montuojant horizontaliai, plokstés turi persidengti 150-200 mm. Nuo krasto lapas negali bdti toliau nei 50
mm. Vertikali uZlaida gali bati minimali iki 200 mm.

— Jeigu Jasy karkasas yra medinis, jsitikinkite, kad jis sausas, antraip medzio deformacija gali sugadinti
sumontuotas plokstes.

— Rekomenduojamas Sviesios spalvos karkasas ir montavimo kaladélés. Kadangi tiesioginiai saulés spinduliai
gali stipriai jkaitinti karkasg ir deformuoti plokste.

— Stogo nuolydis turi biiti ne mazesnis nei 5 ( t.y. 90 mm vienam metrui), siekiant uztikrinti gerg vandens
nubégima.

— Stogo krastuose arba vietose, kuriose Ziemg galima didesné sniego apkrova, naudokite daugiau
montavimo kaladéliy nei nurodyta.

— Siekdami iSvengti keturguby uZlaidy, plokstes klokite Sachmaty tvarka. Pradékite pirmajg eile nuo krasto,
0 antrgja — nuo pusés laksto. Kitos eilés klojamos tokia pacia tvarka.

— Plokstémis vaikscioti negalima, kadangi tai yra trapi medziaga.

— Norint, kad plokstés iSlaikyty savo savybes ir iSvaizdg daugelj mety, rekomenduojama jas periodiskai
valyti. Plokstés valomos Siltu muiluotu vandeniu ir minksta Sluoste. Nevalyti sausa Sluoste. Nenaudoti
cheminiy valikliy.

— Patartina naudoti montavimo kaladéles varzto sukimo vietoje. Pritvirtinkite kiekvieng islinkima ties
uzlaida.



